PRUFZEUGNIS

zum Ergebnis von Untersuchungen zur rutschhemmenden Eigenschaft
von Bodenbelagen in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen

Geprufter Materialtyp: FuBRbodenfolie aus Weich-PVC (Polyvinylchlorid)
Artikelbez.: euromedia FloorGraphics Laminate (GL-412)
Abmessungen: variabel (1000 x 500 x 0,1 mm)
Farbe: transparent
Oberflache: unprofiliert, feinrau gepragt, mattgldnzend

Hersteller / Lieferer: FUJIFILM Sericol Deutschland GmbH
Hansestralle 83
51149 Koln. Werk ATP Bu

Auftraggeber: FUJIFILM Sericol Deutschland GmbH
HansestralRe 83
51149 Koln

Auftrag vom: 15. September 2009

Zeugnisnummer: 59360901.001

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung

an das Untersuchungsinstitut

Prifgrundlage: DIN 51130 (Ausgabe 6/2004) bzw. Merkblatt BGR 181
Prufung von Bodenbeldgen - Bestimmung der
rutschhemmenden Eigenschaft — Arbeitsrdume
und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr,
Begehungsverfahren - Schiefe Ebene

Prufergebnis: Mittlerer Neigungswinkel 8,7°

Bewertung: Klasse der Rutschhemmung R9
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Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das geprifte Material.
Das Prufzeugnis wird fir die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Ausstellungsdatum) erteilt.
Veréffentlichungen und Vervielfaltigungen des Prifzeugnisses nur in ungekrzter Form gestattet.
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